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Príloha k o akreditácii S-376 zo 02.04.2025. 

Rozsah akreditácie 

Akreditovaná osoba: SQZ, s.r.o. - zložka Bratislava 
Mlynské nivy 68,821 OS Bratislava 

zložka a mlesto výkonu akredltovanej osoby: 
Centrálne skúšobné laboratórium Bratislava, Mlynské nivy 68,821 OS Bratislava 
Pracovisko Žilina, 726, 013 23 
Pracovisko Banská Bystrica, Badin 754,976 32 Badin 
Pracovisko Prešov, Chminianská Nová Ves, 082 33 Chminianská Nová Ves 

akredltovanej osoby: 566/S-376 

Laboratórium s fixným rozsahom. 
Objekt skúškv Zavedená metóda ,, ' 

Vlastnost'/ ~-· >N Predmet/ , Princip/ o Parameter / - Matrica/ Druh/ 
~kt11 

C Ukazovater ,/ !c,:'.1 a. Prostredie Analyt Typ 

konzistencia meranie STN EN 12350-2 1.1 betónu 
sadnutfm rozmerov (PPL_B01) 

1.2 obsah vzduchu v distribúcia tlakov STN EN 12350-7 
betóne (PPL_B03) 

objemová meranie 

1.3 hmotnost' rozmerov, STN EN 12350-6 

betónu meranie (PPL_B04) 
hmotnosti 

objemová meranie 

1.4 hmotnost' rozmerov, STN EN 12390-7 
zatvrdnutého meranie (PPL_B06) 
betónu hmotnosti 
pevnost' v tlaku meranie STN EN 12390-3 1.5 zatvrdnutého rozmerov, (PPL_B07) betónu meranie sily 

pevnost' v pri meranie STN EN 12390-5 
1.6 ohybe rozmerov, (PPL_B08) meranie sily 

1.7 hlbka presiaknutia meranie STN EN 12390-8 
Betón tlakovou vodou rozmerov (PPL B09) 

meranie STN 731316 
1.8 hmotnosti (PPL_B10) 

meranie sily, 
meranie STN 731322 

1.9 mrazuvzdornost' rozmerov, (PPL_B11) teplotné 
namáhanie 

meranie 
odolnost' povrchu hmotnosti, 
cementového meranie 

1.10 betónu proti vode rozmerov, STN 731326 
a chemickým teplotné (PPL..812) 
rozmrazovacím namáhanie, 
Játkam chemické 

namáhanie 

pevnost' betónu STN 731373 
1.11 Schmidtovým meranle tvrdosti STN EN 12504-2 

tvrdomerom (PPL_B13) 
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Priloha k o akreditácii S-376 zo 02.04.2025. 

Oblekt skúškv Zavedená metóda 
/ 

.. 

Predmet/ Princip/ 'S ll Paraméter / - Matrica/ •lf Druh/ ,. 
o Ukazovatel' / lt· "' Prostredle Typ Analvt .. 

meranie 

2.1 zrnitost', sítový hmotnosti, STN EN 933-1 
rozbor meranie (PPL_K01) 

Kamenivo rozmerov 
meranie 

2.2 tvarový index hmotnosti, STN EN 933-4 
meranie (PPL_K02) 
rozmerov 

2.3 Neobsadené 

2.4 obsah vody meranie STN EN 1097-5 
sušením hmotnosti (PPL_K01) 
objemová meranie STN EN 1097-6 2.5 hmotnost' hmotnosti (PPL_K04) 

Kamenivo 
meranie sily, 

odolnost' proti meranie STN EN·1367-1 2.6 zmrazovaniu a rozmerov, (PPL_K06) rozmrazovaní u teplotné 
namáhanie 
mechanické 

odolnost' proti namáhanie, 

2.7 rozdrobovaní u meranie STN EN 1097-2 
(metódou rozmerov, (PPL_K07) 

Kamenivo Los Angeles) meranie 
hmotnosti 

hodnotenie 

2.8 jemných zfn vizuálne STN EN 933-9+A1 
metylénovou posúdenie (PPL_K08) 
modrou 

meranie STN EN ISO 
3.1 vlhkost' hmotnosti 17892-1 

(PPL_Z01) 
únosnost' (statická STN 73 6133, 

3.2 skúška len príloha F 
skúška) (PPL_Z03) 
únosnost' 

3.3 
(dynamická STN 73 6192 

skúška (PPL_Z04) 
skúška) 
porner únosnosti STN 72 1016 

3.4 (CBR) a Index meranie sily STN EN 13286-47 
Zeminy okamžitej (PPL_Z08) únosnosti (IBi) 

medza tekutosti meranie STN EN ISO 

3.5 rnedza plasticity hmotnosti 17892-12 
(Casagrandeho meranle (PPL_Z09) 
metódou) rozmerov (PPL_Z12) 

meranie 

3.6 hmotnosti STN 72 1018 
meranie (PPL_Z10) 
rozmerov 
meranie zrnitost' STN EN ISO hmotnosti 3.7 (kombinovanou 17892-4 

metódou) meranle (PPL_Zl 1) rozmerov 
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Príloha k o akreditácii S-376 zo 02.04.2025. 

Oblekt skúšky - Zavedená métóda '- ,. 

Predmet/ Vlastnost'/ Prlncfp/ >N Parameter / ' .. 0 Matrlca/ 
,, 

Druh/ 
., 

Oznafenle o Ukazovatel'/ C. Prostredle Typ 1. 
Analyt ,, ,• 

4.1 Teplota meranie teploty STN EN 12697-13 
(PPL_V03) 

extrakcia, STN EN 12697-1 
obsah rozpustného meranie STN EN 12697-2+Al 4.2 hmotnosti, spojiva, zrnitost' STN EN 12697-3+Al meranie (PPL_A04) 

Asfaltová rozmerov 
zmes maximálna meranie 

objemová hmotnosti, STNEN 
4.3 meranie 12697-5, 6, 8 

rozmerov, (PPL_A05) 

4.4 spojiva meranie STN EN 12697-18 
hmotnosti (PPL_A03) 

Asfalty STN EN 1427 5.1 a asfaltové bod maknutia meranie teploty (PPL_A01) spojivá 

6.1 hrúbka vrstvy meranie STN EN 12697-36 
rozmerov (PPL_V04) 

objemová meranie STN EN 12697-6 
6.2 hmotnost' vrstvy z rozmerov, STN 73 6121 meranie vrstvy vývrtu hmotnosti (PPL_V05) 

STN 73 6242 
6.3 povrchových meranie sily STN EN 1542 

vrstiev (PPL_V06) 

makrotextúra meranie STN EN 13036-1 
6.4 povrchu (PPL_V02) 

( drsnost' povrchu) rozmerov 

rovnost' povrchu meranie STN EN 13036-7 
6.5 vozovky latou rozmerov (PPL_V01) 

meranie STN 721015 
6.6 vrstvy (Proctorova 

rozmerov, STN EN 13286-2 meranie 
metóda) hmotnost' (PPL_Z02) 

objemová meranie STN 72 1010, metóda 
D 6.7 hmotnost' hmotnosti (PPL_Z05) 

Hydraulicky 
stmelené a meranie sily, STN EN 13286-41 

7.1 nestmelené pevnost' v tlaku meranie (PPL..807) rozmerov 
vrstvy 

Stríekaný pevnost' v tlaku STN EN 14488-2 
8.1 mladého meranie sily metóda A, metóda B 

betón striekaného betónu (PPL_B14) 
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Priloha k o akredit.ácii S-376 zo 02.04.2025. 
Strana4z4 

Prflohaje neoddelitefnou súéas(ou 
uvedeného osvedéenia 

Špectflkácia prl ktorých laboratórlum odber vzorlek 
špedflkáde 

Oblekt Metóda (pracovísko vykonávajúce -s odber) -0 Miesto Druh/ a. Predmet Vlastnost' BA ZA BB odberu Princip PO 

vlastnosti uvedené betónu, manuálny STN EN 12350-1 01 betón v pol. 1.1,.1.2, 1.3 X 
RA odber (PPL_0) 

Zatvrdnutý pevnost' v tlaku - betónová odber 
STN EN 12504-1, 

02 4, 5 X betón pol. 1.5 RA konštrukcia vývrtom (PPL_0) 
vlastnosti uvedené 

manuálny STN EN 932-1 03 Kamenivo v pol. 2.1- 2.6 RA, X X X 
okrem ool. 2.3 RA stavba odber (PPL_0) 

Asfaltová vlastnosti uvedené manuálny STN EN 12697-27 04 asfaltových odber X X X X zmes v pol. 4.1-4.4 RA (PPL_0) zmesí, stavba 

*** 
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